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Schaal gemaakt van zwart-wit
gietharsmengsel

v17060

Giet kleine elegante schaaltjes met zwart-wit
gietharsmengsel. Het gieten is heel eenvoudig en
ongecompliceerd. Meng het poeder met water, kies een
kleurcombinatie en giet in de vorm. Maak effen zwart-witte
schaaltjes of combineer beide kleuren om unieke,
opvallende ontwerpen te creëren.

Hoe werkt het

 

Gestippeld en gestreept ontwerp   -  

 

1   Meng eerst de zwarte gietpasta
om de twee ontwerpen met patronen
te maken. Meng 50 g zwart
gietharsmengsel met ongeveer 13 g
water.  

 

2   Giet de zwarte gietmassa rond de
rand van de vorm en breng stippen
en/of strepen aan.  
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3   Laat de zwarte gietmassa drogen
in de vorm.  

 

4   Meng nu de witte gietmassa
erdoorheen. Gebruik 100 g wit
gietharsmengsel en 35 g water voor
beide vormen.  

 

5   Giet de witte gietmassa in de
vorm nadat de zwarte hars hard is
geworden.  

 

6   Til de randen van de vorm op met
een vingertop en laat de vorm
zachtjes op de tafel vallen. Doe dit
gedurende 4-5 minuten zodat alle
luchtbellen uit het mengsel kunnen
ontsnappen.  

 

7   Laat het mengsel in 40-60
minuten uitharden. Het bereikt de
volledige treksterkte na 24 uur.  

 

8   Schuur de randen of eventuele
oneffenheden eronder met een nat
schuursponsje.  

 

9   Reinig de vorm in een warm
zeepsopje met een keukenspons om
te voorkomen dat de kleur afgeeft op
toekomstige gietstukken.  

 

Zwart dessin   -  

 

1   Meng zwarte gietmassa 4:1. U hebt
60 g gietmengsel en 50 g water
nodig voor elke vorm.  
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2   Roer het mengsel ongeveer 2
minuten goed door om alle klontjes
te verwijderen.  

 

3   Giet het dikke gietmengsel in de
vorm. Begin rond de rand en tik
eventuele luchtbellen eruit.  

 

4   Als de vormen gevuld zijn, kiept u
de rand van de vorm een beetje om
met uw vinger. Doe dit ongeveer 3-5
minuten telkens opnieuw rond de
hele vorm.  

 

5   Laat het gietmengsel 40-60
minuten uitharden. Het bereikt de
volledige treksterkte na 24 uur.  

 

Zwart-wit dessin   -  

 

1   Weeg 75 g witte gietmassa en 75
g zwarte gietmassa af.  

 

2   Voeg water toe en roer goed tot
het mengsel dik is en er geen
klontjes meer in zitten.  

 

3   Kiep de vormen een beetje opzij,
bijvoorbeeld tegen de rand van het
schuursponsje. Giet de witte
gietpasta in één helft.  

 

4   Leg de vorm voorzichtig plat en
giet de zwarte gietmassa in de
andere helft. Tik eventuele
luchtbellen weg voordat het mengsel
hard wordt.  
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5   Giet de zwarte gietmassa in de
andere helft van de vorm en meng
deze met behulp van de spatel een
beetje door de witte vorm. Meng het
helemaal tot aan de onderkant van
de vorm, die uiteindelijk de
bovenkant zal vormen.  

 

6   Laat de schalen 40-60 minuten
intrekken. Ze zijn na 24 uur volledig
uitgehard. Vervolgens haalt u ze
voorzichtig uit de vorm.  

 

Gemarmerd dessin   -  

 

1   Weeg 75 g zwarte en 75 g witte
gietmassa af en meng elk
afzonderlijk met water.  

 

2   Giet de twee mengsels bij elkaar.
Giet een dunne straal van het zwarte
mengsel in een spiraalpatroon in het
witte mengsel.  

 

3   Zorg er goed voor dat de twee
kleuren niet te veel door elkaar
worden gemengd.  

 

4   Giet het mengsel in de vorm en tik
de luchtbellen eruit. Belangrijk: de
kleuren mengen zich gedurende het
proces nog verder.  

 

5   Laat het mengsel ongeveer 40-60
min. intrekken.  

 

6   Verwijder de vorm voorzichtig,
want aan de onderkant zijn de
schalen dunner.  


